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Customer name/address
Talep Numarasi:
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Numunenin adi, tarifi ve durumu: Balistik Koruyucu Cam

Name, identity and condition of test item

Numunenin kabul tarihi:
The date of receipt of test item 04.03.2024

Test Rapor No: 13399
Number of Test Report

Aciklamalar: -
Remarks

Testin Yapildigi Tarih:
Doteof Teat '8 06.03.2024

Raporun Sayfa Sayisi:
Nurgber of pagzs of thz, Report 5

Test laboratuvari olarak faaliyet gosteren Ces ileri Kompozit ve Savunma Teknolojileri A.S. Balistik Test Laboratuvari,
TURKAK'tan [AB-1867-T] ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardina gore akredite edilmistir.

Ces ileri Kompozit ve Savunma Teknolojileri A.S. Ballistic Test Laboratory accredited by TURKAK under registration number [AB-1867-T] for TS
EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory

Tirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin taninirligi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile Cok
Tarafli Anlagma ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikh tanima anlagmasi imzalamigtir.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA)
and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Test ve/veya 6lgim sonuglari, genislesletilmis 6lgim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlari bu sertifikanin

tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following
pages which are part of this report.

Miihiir/Kage Yayimlandigi Tarih (Giin/Ay/Yil) Testi Gergeklestiren Onaylayan / Approval
Date (Day/Month/Year) Person in charge of test Tarih / Date
21.03.2024 Burak Metin Mehmet Resit Durmaz

Anadolu OSB Subesi

Malikdy Anadolu Dsb
| _11. Cadde No: 2 0esce™ o \
3\ Sincan/ANKARA/TORKIVE /- |
O\Ulus V.D: 195 003 3577 A
3 0.

Bu rapor, hazirlayan laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. imzasiz ve miihiirsiiz raporlar
gecersizdir. Bu rapor sadece testi yapilan numuneler igin gecerlidir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not
valid. This test report represents only tested sample(s).
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i, CES ILERi KOMPOZIT VE SAVUNMA TEKNOLOJILERI A.S. AB-1867-T
Ny, BALISTiK TEST LABORATUVARI
V 13399
"
CES
CES - ADVANCED COMPOSITE TECHNOLOGIES Musteri : Cratos Defence
Malikoy Anadolu OSB Mah 11.Cadde No:2 is No : CES-2024C224 TestNo  :13399
Sincan / Ankara / TURKIYE Rapor Tarihi :14.03.2024
Test Panel
Uretici : Cratos Defence Kompozisyon : Balistik Cam
Proje No 1630 Tanimlama : Tek Basina
Numune No :CD24_14
Numune Olgiileri  : 500x500 Ort.Numune Kalinlik(mm) :22,26 Test Tarihi :06.03.2024
Numune Agirhigi(kg): 11,968 Alansal Agirlik(kg) 147,872 Gelis Nakliye :
Gidis Nakliye
Test Diizeni
Test Standarti :EN 1063 Hedef Mesafesi(m) :5 Poligon No :NO: 1
Tehdit Seviyesi : BR4 Sahit Levha Mesafe.(mm) :500 mm Hiz Olgiim Cihazi : BMS LS193
Sahit Levha 10,02 mm Aliminyum Folyo  |Cekirdek Hizi(m/s) 1440 m/s Poligon Sicakhk(°C) :22,8
Destek.Malzeme. :--- Hiz Hata Payi(m/s) :+10 m/s Poligon Nemi(%) :34,8
Sartlandirma : Oda Sartl Namlu : 44 Rem. Kayit Altina Alan : H.KORKUT
Magnum Ziyaretgi(ler) :
Namlu SNo : 5834
Miihimmat
Miih. No Cekirdek ismi Mihimmat Lot No Mihimmat Uretici Barut Cinsi Barut Lot No Barut Uretici
1 .44 Rem Mag FJ/FN/SC S&B 44 Sellier&Bellot Self Powder Self Powder Self Powder
Atis Sonuglari
Atis | MUh. No | Cekirdek Agirhgi| Zaman Olgiim Hizi Temas Hizi Penetrasyon | Deformasyon | Pen.Agisi | Sapma | izdiisiim
(gr) (us) (m/s) (m/s) (mm) (°) (°)
1 1 240 436,2 PP 0 0,5 1
2 1 240 441,3 PP 0 0,5 2
3 1 240 444,1 PP 0 0,5 3
lzdiisiimler
1
2
3
Uygulanan Standartlar ve Prosediirler
1
5_? MR
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el CES iLERi KOMPOZIT VE SAVUNMA TEKNOLOJILERI A.S. AB-1867-T
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4- Ol¢iim Belirsizligi
Measurement Uncertainity

NA

5- Olgiim Sonuglarinin $artnamelere veya Standartlara Uygunluk Beyani
Conformity With Requirements or Specifications

NA

6- Feragat Beyani
Waiver

NA

7- Karar kuralinin agik tanimi
Definition of Decision Rule

NA

8- Deney Yénteminden Eklemeler, Cikarmalar ve Sapmalar
Additions to, Deviations or Exclusions From The Test Method

NA

575 MR
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